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wartość charakterystyczna  x (n)
* ustalone na podstawie badań laboratoryjnych i polowych

współczynnik materiałowy  γ (m)

wartość obliczeniowa  x(r)
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ID IL Wn ρρρρ cu φφφφu Mo M

% t/m-3 kPa o MPa MPa

I

1,79 31,0

piaski drobne
IIa 0,65* 15,00 0,9 0,9

1,61 27,9

2,18 19,0 15,5

piaski gliniaste
IIb C 0,15 (12,8-21,2)* 0,9 0,9 0,9

i lokalnie pyły
1,96 17,1 14,0

gliny piaszczyste
2,18 36,0 20,0

i gliny piaszczyste
III B 0,10 (13,0-15,1)* 0,9 0,9 0,9

zwięzłe 1,96 32,4 18,0

2,07 60,0 13,0

zwietrzeliny gliniaste
IVa1

KWg(I//łi)
0,00 (22,8-23,6)* 0,9 0,9 0,9

39,0 49,0

iłowców
1,86 54,0 11,7

iłowce IVa2
ST(ic)

wegiel kamienny
IVb

SM(wk)

piaskowce
IVc
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46,0

ST(pc)

nasypy 
niebudowlane

Pd,Ps(+G)
80,0

Gp,Gpz+k+w
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE

Opis litologiczno- genetyczno- 
stratygraficzny
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